Q Geokunststoffe:

% Wirtschaftliche

5

» Fundationsschichten

Ein wichtiges Verwendungsfeld fur Geokunststoffe ist
der Einsatz in Fundationsschichten, sowohl fir den
Strassen- und Eisenbahnbau als auch fGr Baupisten,
Arbeitsplattformen und sonstige Bauwerke.
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Bei weichen bis sehr weichen Bbden ist hdu-

fig die Tragféhigkeit des Untergrunds fUr einen

herkdmmlichen, rein mineralischen Aufbau

nicht ausreichend, mit der Konsequenz, dass

die Schichtstarken fir Unter- und Oberbau

deutlich erhdht werden muissen?. Durch den

Einsatz von Geokunststoffen kann dieser

notwendige Materialeinsatz haufig deutlich

reduziert werden.

Damit eine Fundations- bzw. Tragschicht

wirtschaftlich bemessen werden kann, wer-

den folgende projektspezifische Angaben

bendtigt:

- Vorgesehener Aufbau

- Tragféhigkeitsanforderung an die Planie
der Fundationsschicht

- Beschreibung und Tragfahigkeit des
Untergrunds

- Dauer und Belastung bei einer temporaren
Nutzung

- Eventueller Rickbau

- Stand des Grundwasserspiegels

Abhangig von diesen Eingangsparametern
gibt es verschiedene Produkttypen von Geo-
kunststoffen, mit denen die geforderte Trag-

fahigkeit auf der Fundationsschicht erreicht
werden kann. Die nachfolgend vorgestellten
Produkttypen unterscheiden sich deutlich in
ihrem Aussehen sowie in ihrer Wirkungswei-
se. Allen ist jedoch gemeinsam, dass die Di-
cke der Fundationsschicht im Vergleich zu
einem unbewehrten Aufbau deutlich redu-
ziert werden kann.

Komplexes Tragverhalten von
bewehrten Tragschichten

Entsprechend dieser unterschiedlichen tech-
nischen Werte, Eigenschaften und Funkti-
onsweisen ist es Adusserst schwierig, die
Produkte direkt anhand von technischen Da-
tenblattern untereinander zu vergleichen. »

Temporére Baupiste (mit Bandchengewebe),
Doppelspurausbau Erzingen-Beringen.

Geokunststoffe:

Propex (Bandchengewebe),
Fortrac (Geogitter),

TriAx (triaxiales Geogitter).
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Fundationsschichtbewehrung
(Geogitter und Vlies), Schiitzenstrasse,
Pfaffikon SZ.

Funktionsmechanismen: Membranwirkung,
Verzahnung, Stabilisierung.

Das SVG-Handbuch? und die Norm SN 670
242% geben zwar mit 400 kNm-1 einen Ubli-
chen Minimalwert fur die Steifigkeit von Be-
wehrungsgeokunststoffen an. Der Hinweis in
der EBGEQO', dass keine allgemeinguitigen
Bemessungsregeln vorliegen, lasst jedoch
erahnen, wie komplex das Tragverhalten von
bewehrten Tragschichten ist. Weiterhin ver-
weist die EBGEO explizit auf die Erfahrungs-
werte der Hersteller.

Die Anforderungen an ein geeignetes Produkt
werden massgeblich von der gewlnschten
Tragfahigkeit auf der Fundationsschicht be-
einflusst. Hierbei wird die Leistungsfahigkeit
des Geokunststoffs im eingebauten Zustand,
also im Verbund «Geokunststoff-Boden» be-
urteilt. Die unterschiedlichen Geokunststoff-
Produkte erreichen diese Tragfahigkeit auf
der Fundationsschicht mit unterschiedlichen
Lastabtragungsmechanismen. Ein Bandchen-
gewebe mit seiner nahezu geschlossenen
und flachigen Struktur wirkt Gber dem Unter-
grund wie eine Membrane («Membran-Ef-
fekt»). Die Belastung ruft eine initiale Deh-
nung in der Bewehrung hervor und es treten
begrenzte Setzungen in dem belasteten Be-
reich auf. Der nicht belastete Bereich der Be-
wehrung (ausserhalb des Lastausbreitungs-
winkels) wirkt als Verankerung und reduziert
die vertikalen Verformungen im Bereich der
Belastung. Die Verankerungswirkung wird
durch Schubspannungen auf beiden Seiten
des Geokunststoffs erzeugt, welche durch
Reibung in das Lockergestein Ubertragen
werden.

Verzahnung mit der Geogitter-Offnung
Bei offenen Strukturen, wie zum Beispiel bei
Geogittern, werden diese Schubspannungen
noch zuséatzlich durch die Verzahnung des
Geogitters mit dem grobkoérnigen Lockerge-
stein erhoht. Eine weitere tragfahigkeitserho-
hende Wirkung wird bei Geogittern durch die
stabilisierende Funktion der Geogitter erreicht.
Die Korner des Schuttmaterials verzahnen
sich in den Geogitter-Offnungen und werden
durch die Rippen aktiv gestltzt. Dadurch
entsteht ein Verbundsystem mit verbesser-
ten Eigenschaften. Auf die Stabilisierung hat
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insbesondere die Geometrie des Produkts
einen Einfluss. Die Struktur des Geogitters
bewirkt eine Kornstltzung, wodurch eine
«Gewolbewirkung» hervorgerufen wird, so
dass der Erdverbundkoérper zusatzliche Las-
ten aufnehmen kann.

Die fur die Bemessung notwendigen Rand-
bedingungen werden Ublicherweise empi-
risch (aus bereits realisierten Baumassnahmen)
ermittelt. Aus einer Vielzahl von realisierten
Projekten konnen dann Bemessungsdia-
gramme erstellt werden. Die Lieferanten und
Hersteller verfligen Uber langjahrige Erfah-
rungswerte und Bemessungsnomogramme,
mit denen die Tragfahigkeit auf dem Planum
bzw. der flr eine bestimmte Tragfahigkeit
notwendige Aufbau bemessen werden kann.
Ublicherweise kénnen 20 bis 30 Prozent des
mineralischen Fundationsschichtmaterials ein-
gespart werden.

Ingenieurleistungen fiir ganzheitliche
Lésungen

Ingenieurtechnische Bauwerke wie z.B. Trag-
schichten fUr Strassen und Verkehrsflachen
bedurfen immer einer sorgfaltigen Planung,
Bemessung und Ausfuihrung. Die Ingenieure
der Lieferanten treten als Partner bei der Pla-
nung und Ausschreibung sowie als Berater
bei der fachgerechten Ausfiihrung auf und
unterstitzen mit ihrem Fachwissen alle am

Bau beteiligten Stellen. |
www.schoellkopf.ch
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